
Embragues

APLICACIÓN

GENERAL
N° PARTES

TODAS

DISCOS CONTAMINADOS CON ACEITE/GRASA

PRINCIPALES CAUSAS

• Aplicar excesiva cantidad de

grasa en el eje primario de la caja

cambios y/o en la guía del collarín

• Utilizar un tipo de grasa

inadecuada

• Fuga por el retén del cambio

• Pérdida de líquido en el circuito

hidráulico, llegando a salpicar los

revestimientos/forros del disco
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N° 2 – Agosto 2019

DIAGNOSTICO 

Valeo Service Argentina

www.valeoservice.com.ar/es-ar

SÍNTOMAS

• Patinado del embrague

• Salidas anormales en velocidades cortas (retemblado, tirones)

• Adherencia/pegado del disco sobre el volante motor y/o sobre el plato de presión,

produciendo dificultad en el cambio de velocidades

• Ausencia de transferencia de par producido por el patinado del disco

•LA CONTAMINACIÓN O “BAÑADO” DEL DISCO CON ACEITE/LUBRICANTE/GRASA SE

DETECTA FACILMENTE PUES LA SUPERFICIE DEL REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA

OPACA, EN LUGAR DE BRILLANTE COMO SERÍA EN UNA CONDICIÓN NORMAL


